
ELEKTROPOLIEREN - INFO

Elektropolieren von Edelstahl - Polierergebnis

Qualität: +++ Qualität: ++ Qualität: +
1.4031 1.4057 1.3952
1.4303 1.4306 1.3964
1.4310 1.4331 1.4000
1.4401 1.4406 1.4016
1.4401 1.4418 1.4021
1.4435 1.4429 1.4028
1.4441 1.4439 1.4031

1.4456 1.4034
1.4462 1.4059
1.4529 1.4104
1.4541 1.4113
1.4545 1.4117
1.4567 1.4120
1.4571 1.4197
1.4580 1.4305
1.4581 1.4308

1.4362
1.4408
1.4410
1.4512
1.4542
1.4544
1.4546
1.4548
1.4552
1.4568
1.4828
1.4876
1.4923
2.4668
2.4816
2.4856

Legende:
Qualität: +++ entspricht einem sehr guten Ergebnis, bezogen auf die Oberflächenqualität

Qualität: ++ entspricht einem guten Ergebnis, bezogen auf die Oberflächenqualität

Qualität: + entspricht einem befriedigenden Ergebnis, bezogen auf den optischen Eindruck mit Entgrat

wirkung

Maße Gestellware: 2100mm x 600mm x 400 mm [ Länge x Tiefe x Breite] (mit Toleranzen bis zu 400mm)

Werkstoffnummer

Metall-Veredlung Lampertheim

Heinz Daurer & Söhne GmbH & Co. KG

Chemiestraße 7, 68623 Lampertheim

Tel.: 06206 - 96955 - 0 / Fax: 06206 - 96955 - 10

E-Mail: info@mvl-lampertheim.de

Homepage: www.mvl-lampertheim.de


